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ガーデンクリート(乾燥） 

鉄板 

ガーデンクリートの内部は乾燥していて、ガーデンクリートと鉄板の中の温度差が約１０

度あります。 

温 度 

時間 

２０１１年９月１８日 天気 晴れ  気温３１℃ 

ガーデンクリート乾燥状態 
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ガーデンクリート(保

水） 

２０１１年９月２２日 天気 晴れ 気温２８℃ 

前日の台風の影響でガーデンクリートは保水していました。保水したガーデンク

リートと鉄板の温度差は２０度から１０度ほど見られました。 

ガーデンクリートに保水された水が太陽熱で温められて気化する時に、ガーデ

ンクリートの表面から熱を奪う気化熱と、ガーデンクリートの断熱性能の相乗効

時 

ガーデンクリート保水状
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4:06:00 6:36:00 9:06:00 11:36:00 14:06:00 16:36:00 19:06:00 21:36:00 0:06:00 2:36:00 

41170 ガーデンクリート 

41170 鉄板 

41225 ガーデンクリート 

41225 鉄板 

40918 ガーデンクリート 

40918 鉄板 

1月10日～1月11日 

9月18日～19日 

℃ 測定場所の四方は壁に囲まれており、季節が変わり太陽の高

度が下がるにつれて、直射日光が壁に遮られるので、直射日

光が差し込む時間も短くなる様子がグラフから読み取れる。 

９月、１１月、１月の１日の温度変

時間 


